STB Prifinstitut flir Baustoffe und Umwelt GmbH
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An der Flurscheide 4 . 99098 Erfurt

Telefon (0361) 6 02 42-0

Telefax (0361) 6 02 42-99
www.stb—pruefinstitut.de; info @ stb—pruefinstitut.de

Bankverbindung: Commerzbank BLZ 820 800 00 Konto-Nr. 8 136 300 00
IBAN DE31820800000813630000 BIC DRESDEFF827

Sitz der Gesellschaft ist Erfurt

Handelsregister: Jena HRB 101194
Geschéftsfiihrer: Andreas Halle, Dietger Pohlent
Bauaufsichtlich anerkannte Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO (THUOS)
Gesellschafter der notifizierten Zertifizierungsstelle bupZert GmbH (Kenn-Nr. 2516)
Anerkannt nach RAP Stra 15 fiir (0) Baustoffeingangspriifungen, (1) Eignungsprfungen,

(2) Fremdiberwachungsprifungen, (3) Kontroliprifungen und (4) Schiedsuntersuchungen
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Priifbericht zur Labor-Nr. 0798/17

1. Angaben zum Priifauftrag vom 03.05.2017

Auftraggeber : KIMM GmbH & Co.KG
StegerwaldstraBe 26 — 28, 34123 Kassel

Gewinnungsstatte : Werk Borken—-GroBenenglis

Bauabschnitt

Entnahme—/MessstelIe(n) Halde, Sammelprobe

Erzeugnis/Material Naturliche grobe Gesteinskérnung — Kies 2/ 8

Fallschutzkies (StoBdampfendes Bodenmaterial)

Berichtdatum 30.05.2017

Probenkennzeichnung : Kunststoffeimer

Tag der Probenahme : 03.05.2017

Eingang im Labor : 04.05.2017

Prafauftrag . Antragspriifung KGV; Bewertung fur StoBddmpfende Spielplatzbdden
Grundlagen : DIN 18 123; DIN EN 933-1; DIN EN 1177; GUV Information 2005/2008

2. Allgemeines zum Priifauftrag

Prifung von naturlicher grober Gesteinskérnung (Quartérkies) auf Kornverteilung

Wir wurden beauftragt, die KorngroéBenverteilung und organ. Bestandteile

der libergebenen Kiesprobe 2/8 zu bestimmen. Die Probenahme erfolgte durch den

Auftraggeber.

Der untersuchte Kies soll u.a. als StoBdampfendes Material (Fallschutz)
Verwendung finden.

Der Untersuchungsbericht umfasst 1 Seite(n), 1 Anlage(n). Eine Verdéffentlichung, auch auszugsweise ist ohne unsere Zustimmung nicht zuldssig.






